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Beschrijving beproevingen 

Op 23 december 2009 ontvingen wij 2 proefstukken 71 mm bij 71 mm ter bepaling  

van de slijtvastheid aan de hand van de Amslerslijtproef. 

 

  

Projectleider 

Drs. H. Schinkel 

 

 

Resultaten  

De resultaten van beide proefstukken bedroeg 1,2 mm.  

 

 

Beoordeling 

Het onderzochte oppervlak voldoet aan klasse II volgens NEN 2743 “In het werk 

vervaardigde vloeren – Kwaliteit en uitvoering van monolithisch afgewerkte 

betonvloeren en –verhardingen” tabel 1. 

 

Beton met harde toeslagmaterialen heeft een afslijting in de orde van 0,5 mm en 

gewoon beton van circa 2,5.  
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